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 ملخصال
لدراسة عوامل الراحة الانسانیة للألیاف السلیلوزیة الطبیعیة النباتیة التقلیدیة وهى القطن  یهدف هذا البحث 

 عن طریق جزئین: لالیاف السلیلوزیة التحویلیة مثل الفسكوز والمودال والبامبو. وقد تمت الدراسة وا

" 88جیزة  -"قطن مصرى  ٪ 100الدراسة المیدانیة وتمت عن طریق استخدام عینات من القطن  :آهلإ
عصم الید والذراع على شكل معاصم (وهو ما یرتدى على م ٪ 100والبامبو  ٪ 100والمودال  ٪ 100والفسكوز 

أستمارة استبیان لبیان مستوى الراحة والاستخدام لكل نوع  ئثم مل اتملاصق للجلد) ویتم ارتدائه من قبل المبحوث
 الاقمشة موضع الدراسة  من 

وكذلك و قبل ارتدائها نواع الاقمشة موضع الدراسة لأ تقدیر المحتوي المیكروبي  الدراسة المعملیة حیث تم :تئميئ
 السلالة الحساسة المختبرةعلى نمو وتكاثر قبل الدراسة المضاد كلا منها ر تأثی

أعلى النسب وأفضل كانت على بنود الاستبیان المختلفة  أن استجابات المبحوثاتالدراسة المیدانیة  نتائجتشیر 
بامبو بنسبة یلیة ال بالنسبة للفسكوز٪ 24.76ثم فى حالة استخدام القطن,  ٪ 28.03 بنسبة  أنواع الاقمشة

 . ٪ 23.55المودال بنسبة أخیرا و  ٪ 23.66

استخدامها بواسطة وقبل  (نواع الاقمشة محتوي میكروبي لا أقل  الى أن ة نتائج الدراسة المعملی بینما أشارت
ثم  ,2خلیة / سم  ) 2 10×  0.6(منخفضا جدا مقارنة بالانواع الاخرى كان  ولعینات البامبو   ) كانالمبحوثات

وأخیرا عینات 2خلیة / سم  ) 610× 1.25ثم الفسكوز (2خلیة / سم  ) 5 10×  1.45ها عینات القطن كانت (یلی
كما أوضحت نتائج الدراسة المعملیة أن البامبو أیضا أكثر أنواع الأقمشة  .2/ سم خلیة  )610× 1.6المودال (

  Staphylococcus aureus مقاومة لنمو المیكروبات عند تنمیتها ضد السلاة الحساسة المختبرة 

ب: ة ئكخئك لئ  الألیاف السلیلوزیة ، البامبو ، المودال ، النمو المیكروبى . ئكقك
 

 المقدمة والمشكلة البحثیة :
تعرف الالیاف الطبیعیة على أنها تلك الالیاف 

فى الطبیعة مثل القطن والكتان  التقلیدیة المتواجدة

الاجزاء هى التى تستخرج من والالیاف النباتیة 
ها فقد تكون بذریة ر وتتنوع مصاد اتالمختلفة من النبات

المصدر مثل القطن أو لحائیة المصدر مثل الكتان 
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هذه الالیاف من مادة السلیلوز وهى  ركبوالجوت وتت
المادة التى یكونها النبات طبیعیا (سامیة رزق وأخرون 

كما أن الصوف یعتبر أیضا من الالیاف  ).2004 -
لتقلیدیة التى یتم انتاجها من الخراف الطبیعیة ا

والارانب وبعض الحیوانات الاخرى ویضاف الى ذلك 
 الحریر الطبیعى التى تنتجه دودة القز.

تم أكتشاف أنواع جدیدة من  ومع التطور العلمى
الالیاف النباتیة السلیلوزیة التحویلیة التى یمكن 

 الفسكوز استخدامها فى انتاج الاقمشة والملابس مثل
 بو حیث أنها ألیاف سلیلوزیة  وتمتلكالمودال والبامو 

 صفات تشبة قماش القطن فى خصائصه.

القطن هو الألیاف الطبیعیة التي تحصد من نبات 
منذ  ي واحدة من أقدم الألیاف المنزرعةالقطن. وه
یعتبر القطن من أكثر حیث  سنة 7000أكثر من 

نا هذا , وأرتداءا حتى یوم الخامات النسیجیة استخداما
ا فى جمیع أغراض الغزل والنسیج فهو یستخدم تقریب

أفخر أنواع انتاج الحبال الى  ابتداءا من صناعة
صناعة أیضا فى كما یستخدم الملابس الخارجیة 

  المفروشات والتنجید وخیوط الحیاكة وغیرهاو قمشة الأ
)McMahon, and Foster, -2014ᵃ.( 

متماسكة أو  والأقمشة القطنیة خشنة أو ناعمة أو
، مما یجعلها المفضلة لصناعة كلا  سمیكة أو رفیعة

حیث تتمیز  المفروشات المنزلیة والملابس من
جیدة التهویة والامتصاص والأداء و كما أنها  مرونةبال

 ).Oregonian, - 2013ذات متانة جیدة (

 مصدره الفسكوز یتكون من سلیلوز الخشب ویرجع
فى صناعة العدید ویستخدم Xantheالى سلیلوز ال

فى العدید من  وأیضامن المنتجات المختلفة  
ن مواد لصناعة الاجهزة التطبیقات الطبیة حیث یتضم

الطبیة , فضلا عن ذلك یمكن انتاجه بشكل  سمیك 
 لباترونات والصور ,كما یدخل الفسكوز فىلتصمیم ا

وربما یكون صقة, لاصناعة السولیفان والاشرطة ال
ره عنصرا رئیسیا فى انتاج الحریر أكثر شیوعا باعتبا
 ,معقدة الى حد ما صناعته تكونالصناعى وعملیة 

بالعدید من  من لب الخشب الذى یتم معاملته  بدایة
 ,Tatum, and Wiesen( .المواد الكیماویة المختلفة

- 2014( 

التمییز بین القطن و الفسكوز من خلال یتم 
لمقطع ملاحظة دقیقة تحت المجهر عند النظر في ا

خطوط طولیة أن به لوحظ  حیثالطولي للفسكوز 
تحریك عدسة المجهر صعودا وهبوطا تتحرك  وعند

تلك الخطوط إلى الخارج والداخل بسبب البعد البؤري 
المختلف لالیاف الفسكوز المتعرج للمقطع العرضي ( 

یكون لا یحدث للقطن لأنه إما  وهذاالمشرشرة ) . 
. (عبد بوبى محرر مبطط ملتوي لغیر محرر أو أن

 . )2011 -الحمید خیر االله 

ستخدم ألیافه منذ القرن یة تطبیع خامةالبامبو هو 
مستخرج من نبات البامبو وهو نبات یتمیز و  العشرین

استخدام أثناء نموه بمعدل نمو سریع ولا یتطلب 
ونسیج البامبو , مبیدات الأعشاب والمبیدات الحشریة

لیلوزیة باعتباره نبات، یحتفظ بالعدید من الصفات الس
امتصاص  تمیزه بالقدرة الممتازة علىبما في ذلك 

أیضا صفات  لرطوبة بعیدا عن الجلد احتفاظها
لجراثیم ، والحد من البكتیریا الموجودة في لنموا مضادة

كثیر من الأحیان على الملابس والتي تسبب الروائح 
كما انه خفیف وقوى وذو مقاومة ممتازة الكریهة 

وذو مرونة جیدة ویمكن إرتداؤه مباشرة على  عدللتج
إجراء الجلد فألیافه ناعمة ومستدیرة بشكل طبیعي دون 

وهذا یعني أنه لا یسبب تهیج  المعالجة الكیمیائیة
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هو مناسب للعدید من للجلد , وبالتالى 
 ).  Fabric Link -2013(الملابس.

بالعدید من الخصائص مثل  یتمیزكما أن البامبو 
حمل ثلاث أن یمتصاصه للمیاه فهو قادر على إ شدة

لماء مما یعطیه قدرة ممتازة لأن وزنه من ا قدر مرات
 ه یتمیز, كما أنیسحب الرطوبة بعیدا عن الجلد

عطى ملمس باردا فى الصیف یف بخاصیة العزل
خصائص البامبو یجعله و  وملمس دافئ فى الشتاء

بدیلة، ممتازا لمصممي الملابس والمنسوجات ال إختیارا
یمكن صبغه بالألوان الزاهیة بشكل  كما أن نسیجه

مجموعة متنوعة من صناعةجید وسهل، ویستخدم في 
 مثل القمصان والتنانیر المتماسكة المنسوجة. الملابس

ᵇ)McMahon, and Foster, -2014( 

المودال هو نسیج طبیعى سلیلوزى  ومن  نسیج
 صناعة خصائصه المرونة والنعومة ویستخدم فى

الملابس والمنسوجات المنزلیة مثل المفروشات 
والمناشف ویمكن استخدامه وحده أو بالخلط مع 

الأخرى وله خصائص تشبه  الخاماتالقطن أو 
خصائص القطن أو الحریر وله بعض المزایا الهامة 
الخاصة به وهى مقاومته للانكماش كما أنه یقلل 

 ویظل ذو مرونة جیدة بعد الجلدالاصابة بحساسیة 
بشكل الهواء  قابل للنفاذیة , كما أنهالغسیل المتكرر

جید ویتمیز بالملمس البارد وذو درجة أمتصاص 
الیة مما یجعله سهل الصباغة حیث یصبغ بمجرد ع

 Christensen and(فى الماء الدافئ. غمره
Wallace, -2014  .( 

ها لأنها تتوقف من الصعب قیاس الراحة الحراریة
درجة حرارة الهواء  مل مثلعلى العدید من العوا

الاشعاعیة وسرعة الهواء  والرطوبة ودرجة الحرارة
ومعدل النشاط للفرد ونوعیة الملابس وعند اختبار هذا 

 على تقلیل الاختلافات ذلك الاحساس لكل فرد یعتمد
فیتم قیاس الخصائص الفیزیقیة للفرد  بین هذه العوامل

اء مع ثبات كلا من درجة الحرارة وسرعة الهو 
 الملابس فى نوعیة والرطوبة , ویمكن أن تسهم

الراحة للفرد أو عدم الراحة ویمكن تقییم الاحساسب
 توفیر الحمایةالحراریة للفرد وهذا ب مستوى الحمایة 

 )(Ecotect, - 2011.الشخصیة له

 Clothing Comfort  الملبسیةتحسین الراحة 
نقل  ومل على الراحة الحراریة في الملابس توتش

للأقمشة (  لرطوبة في الملابس والاحساس بملمسا
سطح  وللأقمشة البرودة والدفئ   وللفرد  ووالملابس 

خاصیة الكهرباء الاستاتیكیة ، تصمیم  –) النسیج 
 –تناسب الملابس للجسم  -نوع الملابس المریح 

خاصیة الاستطالة ، الراحة عند حركة الجسم في 
 هىتشمل علىف تناسب الملبس للوظیفیةو الملابس 

 التوازن و الحراریة الراحة و والأداء والحمایة الجمال
 ) Song, - 2013. ( الحراري

بأنها الاحساس عن طریق  الملبسیة وتعرف الراحة
ن خلال التفاعلات یشعر به الفرد مالذى اللمس 
- Bernard, et al)بین الجسم و الملابس  الحركیة
2009). 

 ثیة فى معرفة أىمما سبق تتمثل المشكلة البح
التحویلیة الطبیعیة و الاقمشة السلیلوزیة  الانواع من

من القطن والفسكوز والمودال والبامبو الأكثر سواء 
وأیضا  فى الاداء الحركى لمعاصم الید للسیداتراحة 
 . ا أكثر مقاومة للنموات المیكروبیةأیهم

 تمثلت مشكلة هذا البحث فى التساؤلات التالیة:
السلیلوزیة الخامات النسیجیة  أنواع ماهى -1

 موضع الدراسة؟ الطبیعیة والتحویلیة
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ماهى أفضل الخامات موضع الدراسة من حیث  -2
 الاستخدام (عوامل الراحة الانسانیة)؟

 من حیث  خامات الدراسة أفضلما هى  -3
  ؟محتواها  المیكروبي

ا قابلیهما هي أفضل خامات  الدراسة من حیث  -4
ومتها ضد السلالة ومقا لمیكروبات علیهاانمو ل

   ؟المختبرة 
 

 أهداف البحث:
أفضل  دراسةهذا البحث بصفة رئیسیة إلى  یهدف

من السلیلوزیة الطبیعیة والتحویلیة الخامات النسیجیة 
لمعاصم الید )حیث الاستخدام (عوامل الراحة الملبسیة

 الخامات النسیجیة والتعرف على تأثیر للسیدات
تم اجراء روبات , و موضوع الدراسة على نمو المیك

 .البحث بدراسة میدانیة وأخرى معملیة 
 

 أهداف الدراسة المیدانیة 
السلیلوزیة الخامات النسیجیة أنواع  تقییم -1

 .الطبیعیة التحویلیة
(الاداء الحركى) ید عوامل الراحة الانسانیة تحد -2

 الدراسة.محل لاقمشة ل لمعاصم الید للسیدات
لخامات دراسة العلاقات الاحصائیة بین ا -3

 النسیجیة من حیث الاستخدام.
تقدیر المحتوي المیكروبي للأقمشة المدروسة  -4

 قبل الاستخدام ٍ 
تحدید أفضل الخامات موضع الدراسة من حیث  -5

 المقاومة لنمو المیكروبات للسلالة المختبرة
 

 أهداف الدراسة المعملیة
 تینأساسی طتین نق  أشتملت الدراسة المعملیة على    

لكل  المتواجدة یر العدد الكلي للخلایا الحیةتقد: أولا 
معبرا عنه (قبل الاستخدام) نسیج قبل الدراسة 
 .2سم \في صورة خلیة حیة 

: دراسة التضاد الطبیعي لكل نوع من الانسجة ثانیا 
المختبرة قبل ارتدائها ضد السلالة الحساسة 

Staphylococcus aureus    معبرا عنها في
لیة من نمو السلالة طق رائقة خانامصورة 

 .المختبرة حول دوائر النسیج
 

 الاسلوب البحثى:
 أولا :المصطلحات البحثیة:

التي تحصد من و الألیاف الطبیعیة  أهم هوالقطن 
نبات القطن وهو أیضا واحدة من الألیاف الطبیعیة 

 McMahon, and) الأكثر استخداما فى العالم
Foster, -2014)a."  

یعى مستخرج من نبات : هو نسیج طبالبامبو
 ) .  Fabric Link - 2013البامبو  ( 

:هو النسیج الطبیعى الناتج من سلیلوز المودال 
 بعض المعاملات الحیویةاجراء شجرة الزان بعد 

 )Christensen, and Wallace, -2014(علیه

ناتج من ى تحویلى : هو نسیج طبیعالفسكوز 
 ) Xantheخلات سلیلوز الخشب (

Tatum, and Wiesen, - 2014)( 

حالة ذهنیة تعبر هي  عوامل الراحة للإنسان : 
العوامل التي تحدد  و عن الرضا عن البیئة المحیطة

راحة الإنسان تشمل درجة الحرارة في البیئة المحیطة 
 ,Haby)الجویة وغیرها التقلباتوالرطوبة من الهواء و 

- 2014) 
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 ویأخذهو ملبس یلبس حول معصم الید المعاصم : 
 شكلة تماما.

(http://www.thefreedictionary.com/wrist 
-2010) 

 

 ثانیا: منهج البحث:
 )التحلیلى(أتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفى      

 والتجریبى. 
 

 ثالثا: الفروض البحثیة:
ة صیغت الفروض البحثیة فى صورتها الصفری 

 ".وجد علاقة بین المتغیرات البحثیةأى "لا ت
لا توجد فروق ذات دلالة احصائیة لاراء  -1

 المبحوثات نحو الاقمشة عینات الدراسة.
لا توجد فروق ذات دلالة احصائیة بین كلا من  -2

 عینات الدراسة
لا یوجد تأثیر لانواع الخامات محل الدراسة على  -3

 العدد المیكروبى بها.
ویة بین التضاد المیكروبى لا یوجد فروق معن -4

 وعینات الدراسة.
 

 رابعا : إجراءات البحث :
تم هذا البحث بالتعاون بین قسم هندسة الغزل 

بكلیة والنسیج  بكلیة الهندسة وقسم الاقتصاد المنزلى 
وقسم علوم وتقنیة الالبان بكلیة الزراعة الزراعة 

 جامعة الاسكندریة.
لدراسة تحددت إجراءات البحث فى كلا من او 

 .المیدانیة والدراسة المعملیة
 

 الدراسة المیدانیة : .1
 الشاملة والعینة: - أ

 كونت الشاملة من السیدات العاملاتتالشاملة : 
 كلیة الزراعة -بجامعة الاسكندریة 

أجریت الدراسة على عینة صدفیة  تكونت العینة : 
 سیدة عاملة. 50من 

 

 أدوات البحث : - ب
موضع تحضیر قطع الأقمشة المختلفة  )1

 الدراسة
 أقمشةأربعة  عن عبارةهى العینات البحثیة  -

عینة بحیث  200عددها  جیرسى تریكوسنجل
٪ 100(قطن عینة لكل نوع نسیج وهى  50تكون 

بامبو -٪  100مودال  -٪  100فسكوز   -
 .كلون موحد فاتحأزرق  لون ولها مجهزة٪) 100

انتاج أقمشة الجیرسى من تلك الخامات وقد تم  -
 النصرللملابس شركةفى  راسةمحل الد

 هندسةقسم  إشراف تحت" كابووالمنسوجات "
جامعة  -كلیة الهندسة -الغزل والنسیج  

 .الاسكندریة
تم قص قطع القماش على شكل مستطیل بطول  -

 .سم20 ×سم 42
ثم حیاكة القماش لصناعة المعاصم وتم التفریق   -

 بینهم عن طریق لون خیط الحیاكة.
 عینة البحثالمعاصم) على وقد وزعت العینات ( -

للارتداء على الجلد مباشرة على مدى یومان كل 
ساعات لفترة  4یوم نوعین من الانسجة لمدة 

وأستلام العینات  ویتم ارتدائها مرة واحدة فقط واحدة
 .عینة البحثمن 

عینة البحث ویتم ملئ الاستبیان بواسطة  -
 للنسیج موضع الدراسة. المستخدمات
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 لبیانات ) أداة جمع ا2
 المبحوثات المستخدماتتم جمع البیانات من 

للنسیج موضع الدراسة (المعاصم) بواسطة استمارة 
بند "سؤال" یقیس مستوى  13أستبیان تحتوى على 

ویتم الاجابة علیهم بدرجات  الراحة للمبحوثات عوامل
لدرجة الاحساس لكل بند من بنود  ) وفقا10:  1(

 -2ن حیث الوزن ملائمة م -1الاستبیان وهم: 
 -4التأقلم عند الارتداء  -3ملائمة من حیث السمك 

الاداء  -6ملمس القماش  -5حریة حركة المفصل 
المشكلات التى  -8الجمالى الآداء  -7الوظیفى 

الاحساس بالحكة  -10امتصاص العرق  -9تظهر 
درجة المظهریة للقماش  -12الراحة الاحساس ب -11
 الاحساس بالحرارة. -13

, ثم جمع ةاستمارة الاستبیان لكل مبحوث تفریغتم وی
درجات كل بند من بنود الاستبیان ثم حساب المتوسط 

 الحسابى والانحراف المعیارى بأستخدام الكمبیوتر.
 

خطوات الدراسة المعملیة (التحلیل  .2
 المیكروبیولوجي):

لانسجة النامیة على ا عداد المیكروباتأدراسة 
صویر الفوتوجرافى للنموات التإجراء و قبل الدراسة  

الانسجة موضع الدراسة , تم إجراء ضد المیكروبیة 
هذه الدراسة بمعامل قسم علوم وتقنیة الالبان بكلیة 

 الزراعة جامعة الاسكندریة كالتالى :
 

 بكتیریا الاختبار
- Staphylococcus aureus  بكتیریا موجبة

ة الطبیعیة الموجود وهى من أهم أنواع الفلورا لجرام
 )(ATCC- 2004 . على جلد الانسان

)America Type Culture Collection-

USAجامعة  –كلیة الصیدلة  ) مصدرها
 الاسكندریة.

 

 الطرق والادوات المستخدمة فى البحث
 أولا : أخذ العینات

تحت ظروف معقمة  تنفیذ خطوات التجربة تمی
ثم أخذ , ٪ 70بإستخدام مقص معقم بكحول الایثایل 

للعد المیكروبى ولاختبار التضاد البكتیرى العینات 
القطن   للانسجة المستخدمة فى البحث (أ, ب, ج, د)
نسجة للأوالبامبو والفسكوز والمودال  علي الترتیب 

محلول مل  9وتم نقلها الى   موضع الدراسة
ا بمقلب كهربائى لمدة تقلیبه جیدفسیولوجى معقم و 

لعد القیاسي خدم تكنیك اتخفیف) ویست دقیقتین (
 32والتحضین على   PCAبیئة بالاطباق باستخدام 

 ساعة.  48م وعد المستعمرات بعد 
 

 ثانیا : العد الكلى للخلایا الحیة:
) 6 10تستخدم الطریقة التقلیدیة للتخفیف حتى (

) P.C.A) (Plate Count Agarبأستخدام بیئة ( 
ر وتحض)The Oxoid Manual, 1982(تبعا الى 

 بیئة العد القیاسى بالاطباق كالاتى:
 

 ثالثا: تقدیر التضاد الحیوى: 
اختبار قدرة الانسجة على تثبیط النمو البكتیرى  

Activity of the Tested Textiles Against 
Staphylococcus aureus 

التضاد الحیوى أو النشاط الحیوى للانسجة 
 Staphylococcus aureusالمختبرة ضد سلالة 

 The Directتخدم الطریقة المباشرة  ( تس
Method) تبعا الى (Tagg et al ,1976  ( 
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 Indicator Strainتنمى السلالة الدلیل  .1
Staphylococcus aureus مرق بیئة  على

 Staphylococcus medium No) (سائلة)
110  Oxoid Manual, 1982)طبقا ل 

Staphylococcus Medium No.110 
ویتم صب  10/1عة وتخفف سا 18لمدة       

 مل من 10الى  10/1مل من التخفیف  2.25
 Staphylococcus medium No( البیئة
 35) الصلبة ویتم تحضین الاطباق على 110

 ساعات. 3م لمد °
بعد التحضین یتم وضع دوائر متساویة الاقطار  .2

من عینات النسیج موضع الدراسة (أ,ب,ج,د) 
اق  والكنترول ثم یتم التحضین الاطبسم)  0.5(

م ° 35(البیئة الغذائیة بدون وضع النسیج)على 
 ساعة. 24لمدة 

 لملاحظةویتم فحص الاطباق بعد التحضین  .3
 والتى تمحول دوائر الانسجة  الرائقة المناطق

 Inhibition Zones andتصویرها (
Clearing Zones( 

 

 الإحصائي : التحلیل .3
راسة تم استخدام النسب المئویة لعرض نتائج الد

المیدانیة بإستخدام برنامج متخصص في التحلیل 
)  البرنامج الاحصائي" الحزمة SPSSالاحصائي (

 Statisticalالاحصائیة للعلوم الاجتماعیة" (
Package for Social Science) (Version 

) عن طریق أدخال النتائج للحاسب الالي وذلك 10
 بهدف التعرف على المعنویة بین أنواع الاقمشة

 المختلفة. 
 

 

 النتائج والمناقشة
ائج التي تم التوصل إلیها في تعرض النیمكن 

حیث ین  رئیسیین، ئهذه الدراسة وذلك من خلال جز 
یتناول الجزء الأول عرضاً لنتائج الدراسة المیدانیة 
وتشمل عوامل الراحة الانسانیة للخامات موضع 

 .للمبحوثاتالدراسة 

اً لنتائج الدراسة كما یتناول الجزء الثاني عرض
ة بنمو المیكروبات متأثرة بنوعیة قلعالمعملیة المت

 التصویر الفوتغرافيالخامات موضع الدراسة ونتائج 
 للنموات البكتیریة على الاقمشة موضع الدراسة.

 

 نتائج الدراسة المیدانیة أولا:
على  اتالدراسة الوصفیة لاستجابات المبحوث -

 بنود الأستبیان 

) أن أعلى نسبة لاراء 1ول (ویشیر الجد
٪) الاحساس  9.32المبحوثات لبنود الاستبیان هو (

٪)  5.54بملمس الاقمشة موضع الدراسة مقابل (
وهى أقل نسبة للمشكلات التى تظهرمن الاقمشة 

 بشكل أجمالى.

) أن أفضل الاقمشة 1كما یوضح الجدول (
٪  أعلى 100بالنسبة للمبحوثات هو أقمشة القطن 

٪) لقماش  24.76٪)  ویلیة نسبة ( 28.03نسبة (
الفسكوز یلیه من حیث أفضلیة المبحوثات هو البامبو 

٪) لقماش  23.55٪) مقابل ( 23.66بنسبة (
 المودال وكان أقل أفضلیة للمبحوثات. 

الراحة الملبسیة تدل على حریة الحركة عند ارتداء 
الملبس( المعاصم) وذلك من خلال القدرة المطاطیة 

 )Fabric link - 2006ج (للنسی
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المختلفة  لكل نوع من الأقمشةلاستجابات المبحوثات على بنود الاستبیان المختلفة النسب المئویة  :)1جدول (
 (القطن والمودال والفسكوز والبامبو)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 مج %

28.03 4681 272 355 398 376 377 249 331 349 415 403 372 381 403 A 

 100 5.81 7.58 8.50 8.03 8.05 5.32 7.07 7.46 8.87 8.61 7.95 8.14 8.61 % 

23.66 3951 239 293 337 360 299 220 266 277 378 331 301 313 337 B 

 100 6.05 7.42 8.53 9.11 7.57 5.57 6.73 7.01 9.57 8.38 7.62 7.92 8.53 % 

24.76 4134 221 317 334 370 307 219 295 305 395 376 306 328 361 C 

 100 5.35 7.67 8.08 8.95 7.43 5.30 7.14 7.38 9.55 9.10 7.40 7.93 8.73 % 

23.55 3932 208 284 324 384 295 237 259 273 369 367 274 302 356 D 

 100 5.29 7.22 8.24 9.77 7.50 6.03 6.59 6.94 9.38 9.33 6.97 7.68 9.05 % 

 مج 1457 1324 1253 1477 1557 1204 1151 925 1278 1490 1393 1249 940 16698 

% 100 5.63 7.48 8.34 8.92 7.65 5.54 6.89 7.21 9.32 8.85 7.50 7.93 8.73 % 

 ) البامبوB(                   ) القطنAبحیث (
       )C  الفسكوز (                )Dالمودال ( 

 

ثر أستعمالا على یبقى القطن من الألیاف الأك
وجه الارض من قدیم الزمان حیث یستخدم فى العدید 
من الاستخدامات، ویتمیز القطن بالمظهر والأداء 

  Walker, and)والراحة الطبیعیة عن جمیع أنواع 
Perry, - 2007)  ذو لمعة  والفسكوز هو قماش

ا متین لذلك ضوله احساس لطیف عند لمسه وهو أی
ت كبیرة فى الصناعة وصناعة یعتمد علیه فى تعاملا
 - ,Tatum, and Wiesenالملابس الخارجیة (

2014( 

تشبه ألیاف البامبو القطن في شكله ، والألیاف 
متجدد الهواء . العدید من الشركات تستخدم عملیات 
التبییض واسعة لتحویل ألیاف البامبو الى الابیض 

)McMahon, and Foster, -2014b.( 

 

لاستجابات المبحوثین على  تحلیل التباین  -
 بنود الأستبیان 

 ) ت فى أزواج T testأختبار (
) مقارنة بین العینات موضع 2یوضح جدول (

الاختبار وذلك باستخدام اختبار (ت) في أزواج حیث 
كلا من (البامبو اتضح عدم وجود علاقة معنویة بین 

 والفسكوز) وبین (البامبو والمودال).

) إن هناك علاقة شدیدة 2كما تبین من الجدول (
) بین كلا من 0.01المعنویة عند مستوى احتمالى (

د  (القطن والمودال) وبین \(القطن والبامبو) وب
 (الفسكوز والمودال) و بین (القطن والفسكوز).
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 ثانیا :نتائج الدراسة المعملیة
) إن عدد المستعمرات 3ویظهر من الجدول رقم (
) 2 10×0.6لبامبو هو (المیكروبیة الموجودة بعینة ا

منخفضا جدا مقارنة بالعینات الأخرى 2سم\خلیة حیة 
أكثرهم عدد من المستعمرات المیكروبیة هو  نحیث كا

ویلیه عدد هو  2سم\خلیة حیة  )6 10×1.6المودال (
ثم عینة  2سم\خلیة حیة  )6 10×1.25الفسكوز (

خلیة حیة  )5 10×1.45القطن التى تحتوى على (
 .2سم\

 ,McMahonیتفق مع ما أكده كل من وهذا 
and Foster -2014)ᵇالبامبو له العدید من  ) أن

الخصائص المضادة للمیكروبات حیث  أ وضحت 
إمكانیة الحفاظ على هذه الخاصیة من خلال عملیات 
الغسیل المختلفة وهو یساعد على تقلیل البكتیریا 
الموجودة على الملابس والتى تسبب الرائحة الكریهة 

مكنه أیضا منع الرائحة المتسببة من البكتیریا التى وی
تعیش على جلد الانسان مما یجعل مرتدیه ذو رائحة 

 جیدة.

دراسة التضاد الطبیعي لكل نوع من الأنسجة 
 Staphylococcusالمختبرة ضد السلالة الحساسة 

aureus   معبرا عنها في صورة دوائر رائقة حول
 النسیج.

 

 قارنة بین عینات القماش وتفریغ الاستبیان باستخدام اختبار (ت) فى أزواج الم دراسة :)2جدول (

 قیمة  ت درجات الحریة الخامات

 ** 3.706 49 بین القطن والبامبو

 ** 3.071 49 بین القطن والفسكوز

 ** 3.857 49 بین القطن والمودال

 1.187- 49 بین البامبو والفسكوز

 0.122 49 بین البامبو والمودال

 ** 2.789 49 بین الفسكوز والمودال

 0.01** المعنویة عند مستوى احتمالى 0.05*المعنویة عند مستوى احتمالى  
 

  2سم \العدد الكلي للخلایا الحیة لكل نسیج قبل استخدامه معبرا عنه في صورة خلیة حیة : )3جدول (

 2سم1عدد المستعمرات البكتیریة /  العینات

 6 10× 1.60 المودال (د)

 6 10× 1.25 الفسكوز(ج)

 5 10× 1.45 القطن (ا) 

 2 10× 0.6 البامبو (ب)
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تم ترتیب صور اطباق بتري التى تحتوى على 

 )5 -1(أشكال من  قطع الانسجة موضع الدراسة

ترتیبا تنازلیا من حیث مساحة المناطق الرائقة حول 

الانسجة المختبرة فنجد المساحة حول نسیج البامبو 

سم ) بینما القطن قطر المساحة 1.6ر بقطر ( تقد

سم ) أما في كل من الفسكوز  1الرائقة كان ( 

والمودال لم تظهر أي مناطق رائقة حول دوائر 

 الأنسجة المختبرة  .

ویرجع ذلك إلي أن تعتبر الألیاف السلیلوزیة بیئة 

خصبة لتكاثر  المیكروبات اذا توافرت الظروف 

یساعد على نمو الكائنات الحیة المناخیة المناسبة مما 

الدقیقة التى تقوم بافراز أنزیمات تهاجم الالیاف وتقلل 

من متانتها ویعتبر ایجاد خاصیة المقاومة للمیكروبات 

فى الاقمشة السلیلوزیة من الامور الهامة . 

McMahon and Foster, 2014)a( 

 
 ولا : العینة الضابطة والنمو المیكروبى :أ
 

 
 

 عینة الضابطة والنموات المیكروبيصورة ال :) 1شكل ( 
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 ثانیا : عینة المودال والنمو المیكروبى :

 
 ) صورة عینة المودال والنموات المیكروبیة 2شكل ( 

 
 ثالثا : عینة الفسكوز والنمو المیكروبى :

 
 

 صورة عینة الفسكوز والنموات المیكروبیة :) 3شكل ( 
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 میكروبى :رابعا : عینة القطن والنمو ال

 
 

 ) صورة عینة القطن والنموات المیكروبیة 4شكل ( 
 

 خامسا : عینة البامبو والنمو المیكروبى :

 
  

 ینة البامبو والنموات المیكروبیةصورة ع :)5شكل (
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 التوصیات
دراسة امكانیة تصنیع الملابس الطبیعیة  – 1

والضمادات من أقمشة البامبو لما لها من 
 لمیكروبات طبیعیا.ممیزات مقاومة ل

دراسة مستفیضة عن الخامات الجدیدة وممیزاتها  –2
مكانیة الاستفادة منها فى صناعة الملابس إ و 

سواء بشكلها الخام أو المخلوطة مع بعض 
 خرى لاكتساب ممیزاتها.الالیاف الأ

 

 المراجع باللغة العربیة 
سامیة على رزق وهند العوام ومحمد أحمد سلطان   -1

فحص الایاف النسیجیة والخیوط  ) " طرق2004(
 –صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات  –" 

 مركز تطویر الصناعات النسیجیة.
) : التمییز بین 2011عبد الحمید خیر االله ( -2

 .www.arabytex.comالقطن والفسكوز"
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ABSTRACT: The aim of this research was to study the factors affecting the handling 
movement of women wrists with the traditional natural cellulosic fibers like cotton and 
regenerated cellulosic fibers such as viscose, modal and bamboo and it's affecting on the 
bacterial growth. This study was accomplished in two parts:  
Four different single jersey finished fabrics with light blue color have been prepared these 
fabrics were 100% cotton, 100% Viscose, 100% Modal and 100% Bamboo , all samples were 
cut and sewed into Wrists form and distributed to the respondents to wear on the skin directly 
over two days. Finally, questionnaires were filled out by respondents in order to get their 
responds about the comfort level for every sample. Also antagonistic effect of these fabrics on 
staphylococcus aureus was studied. 
Results show that the best fabric for the respondents is pure cotton fabric with 28.03% then 
viscose with 24.76% followed by bamboo and modal fabrics (23.66%) and (23.55%) 
respectively. Furthermore, lost med the bamboo fabric where lowest total bacterial counts is 
(0.6× 102) and then cotton fabric (1.45 ×105), followed by viscose and modal samples (1.25 
×106) and (1.6 × 106)CFU\Cm2 respectively. Whereas, the highest inhibition zone diameter was 
for bamboo (1.6 cm) , but for cotton was ( 1 cm  ) and no inhibition zone were noticed for both 
Viscose and Modal  . 

Key words: Cellulosic fiber, bamboo, modal, microbial, growth. 
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